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Construction Chemicals

COATIX® EP 4085 Top Coat

Solventsiz Epoksi Son Kat Kaplama

Uriin Hakkinda

COATIX® EP 4085 Top Coat; iki bilesenli, solvent icermeyen, epoksi regine esasly, parlak film veren son kat kaplama
malzemesidir. Yiiksek yiizey sertligi, su ve kimyasal direnci, yiiksek mekanik dayanimi ve kolay temizlenebilir
hijyenik ytlizeyi belirgin 6zellikleridir. Karbondioksit gecirimsiz yapisi sayesinde betonu karbonatlagsmaya karsi
korur, metal ytizeylerin ise korozyon direncini artirir. Beton, sap ve mineral esasl ylizeylerin yani sira uygun astar
sistemiyle metal ve gelik ylizeylere de son kat olarak uygulanir.

Kullanim Alanlar:

e Fabrikalar, depolar, atdlyeler ve ucak hangarlari

e Alisveris merkezleri, okullar ve hastaneler

e Tlagve gida sektori tesisleri, laboratuvarlar

e Otoparklar, rampalar ile montaj ve bakim atdlyeleri

¢ Aritma tesisleri, atik su yapilari ve teknik hacimler

¢ Sutanklary, silolar ve depolama tanklarinin i¢ yiizeyleri

e Metalden imal edilmis makine, ekipman ve bina aksamlarinda koruyucu boya olarak

e Duvar ve déseme ylizeylerinde; yatay ve diisey uygulamalarda

o Agir forklift trafigi ve korozif kimyasallarin bulundugu alanlar

e Beton, sap ve mineral esasl ylizeyler ile uygun astar kati sonrasinda metal/celik yiizeylere son kat olarak

Avantajlari

¢ Solvent icermez; diisiik emisyonludur, kapali hacimlerde giivenle uygulanir
e Yiiksek yiizey sertligi, mekanik dayanim ve asinma direncine sahiptir

o Inorganik ve zayif organik asitlere, pek cok kimyasala ve mineral yaglara dayaniklidir

¢ Atik su ve deniz suyuna karsi dayanikhdir

e Karbondioksit gecirimsizdir; betonu karbonatlasmaya karsi korur

¢ Metal yiizeylerin korozyona karsi direncini artirir

¢ Derzsiz, hijyenik ve parlak ytlizey olusturur; kolay temizlenir, buharl temizlige uygundur
e Yatay ve diisey ylizeylerde uygulanabilir

e Firca, rulo veya havasiz (airless) piiskiirtme ile uygulanir

e Genis RAL renk secenegi ile iiretilebilir

Teknik Ozellikler

Genel Bilgiler

iki bilesenli, solventsiz, epoksi recine esasl (A: recine, B:
sertlestirici)

Malzeme yapisi

Abileseni (regine): Sivi, RAL renk seceneklerinde
Renk / goriinim B bileseni (sertlestirici): Sivi
Uygulama sonrasi: Parlak, hafif rulo desenli yilizey

Parlaklik Parlak

Yogunluk (karisim) 1,50 £ 0,10 g/cm? / 23°C (EN ISO 2811-1)
Viskozite (karisim) 700-1400 mPa-s

Ucucu organik madde (VOC) <4,2 g/L (%0,28)
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Kat1 madde orani %100 (agirlik¢a)
Servis sicakligl -10°C / +60°C (kuru ortam)

Mekanik Dayanim

Basing dayanimi (ASTM D695 / EN ISO 604) 65-77 N/mm?

Shore D sertligi (ASTM D 2240 / DIN 53505) 80 =5 (7 giin / 23°C)
Asinma direnci - Taber (EN 1504-2) <115 mg /1000 devir

Cekip koparma yapisma dayanimi (EN 1542 > 2,0 (1,5)b N/mm? - beton iginde kopma

/ EN 1504-2)

Carpmaya direng¢ deneyi (EN 1504-2) Sinif 111

Il(ggzlg)su emme ve su gecirgenligi (EN < 0,1 kg/m2h0-5

Karisim orani (A / B) 85 / 15 (agirlik¢a)

Inceltici Inceltilmez

Uygulama yontemi Firca, rulo, havasiz (airless) piiskiirtme
Uygulama ekipmani 300-500 dev/dk karistiricy, firga, rulo, airless tabanca
Kap 6mrii 30-40dk / 23°C, 200 g (DIN 16945)
Tiiketim 380-460 g/m? (tek kat)

Kuru film kalinlig 250-300 mikron (tek kat)

Verim 2,2-2,6 m?/kg

Uygulama sicaklig1 (ortam ve yiizey) +10°C / +30°C

Kabul edilebilir yiizey nemi En fazla %4

Ortam bagil nemi En fazla %80

Kuruma Siireleri

Toz kuruma 60-90 dakika / 23°C (EN ISO 9117)

Dokunma kurumasi 5-7 saat / 23°C (EN IS0 9117)

Kat kabul siiresi En erken 12 saat - en ge¢ 24 saat / 23°C (EN IS0 9117)
Yaya trafigine acilma 24 saat / 23°C (EN1S09117)

Tam kuruma 7 giin / 23°C (EN IS0 9117)

Tam mekanik ve kimyasal yiiklenme 7 glin / 23°C

Giivenlik Bilgileri

Tehlikeli maddeler GBF'na bakiniz

Belirtilen teknik degerler +23°C ortam sicakligt ve %50 bagil nem kosullarinda elde edilmistir; ortam ve ylizey sicakligi diistiikce
stireler uzar, yiikseldikce kisalir. Diistik sicakliklarda viskozite arttigindan sarfiyat da artar. Sarfiyat degerleri teoriktir; ytizeyin
emiciligine, piirtizliliigtine ve uygulama yontemine bagl olarak degisir. Kesin sarfiyat icin santiyede kontrollii numune ¢alismasi
yapilmalidir.
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Uygulama Talimati

Yiizey Hazirhigi

Beton ve mineral esaslh yiizeyler: Uygulama yapilacak yiizeyin kiirlenmesini tamamlamis (en az 28 giin), saglam,
kuru ve tasiyic1 olmasi gerekir. Beton yiizeyin basin¢ dayanimi en az 25 N/mm?, yiizey cekme (Pull-0ff) dayanimi
en az 1,5 N/mm? olmahdir. Yiizeydeki zayif kisimlar, ¢cimento serbeti ve gevsek parcalar freze, kum/bilye
piiskiirtme veya zimpara ile uzaklastirilmali; agik gézenekli, ptiriizlii bir ylzey elde edilmelidir. Yiizey toz, yag,
katran, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan ve kalip yag1 gibi yapismay1 dnleyici maddelerden arindirilmal; kir
ve toz endistriyel vakumla alinmalidir. Catlaklar, kus gozii bosluklar ve hasarli bélgeler epoksi esasli tamir
harci/macunu ile onarilmalidir. Hazirlanan ytizey, COATIX® EP 1180 Primer solventsiz epoksi astar ile kendi teknik
foyilindeki talimatlara uyularak astarlanmalidir.

Metal ve celik yiizeyler: Yiizey; pas, tufal, eski boya, yag, gres ve yapismayi 6nleyici tiim kirlerden arindirilmalidir.
En uygun 6n hazirlik, ISO 8501-1'e gore Sa 2% kalitesinde kumlama (raspa) yapilmasidir. Kumlama sonrasi yiizey,
paslanmaya firsat verilmeden en kisa siirede COATIX® Steelcoat EP 1810 Primer solventli epoksi astar ile
astarlanmalidir. Astar katinin kat kabul siiresi icerisinde son kat uygulamasina gecilmelidir.

Nem Kontrolii

Uygulamadan 6nce nem 0lcer ile betonun nemi 6l¢iilmelidir; kabul edilebilir nem sinir1 en fazla %4 'tiir. Nem o6lcer
bulunmuyorsa 1 m x 1 m naylon 6rtii yiizeye bantla yapistirilir ve 24 saat beklenir; sabah kontroliinde naylon
altinda yogusma yoksa uygulamaya devam edilebilir. Uygulama 6ncesinde ¢iylenme (yogusma) noktasina da dikkat
edilmelidir; ylizey sicaklig1 ¢iy noktasinin en az 3°C iizerinde olmalidir. Diisiik sicaklik ve yiiksek nem kosullarinda
yuzeyde ciceklenme (blushing) goriilebilir.

Karisimin Hazirlanmasi

A ve B bilesenleri, kendi ambalajlarinda diisiik devirli (300-500 dev/dk) mekanik karistirici ile ayr1 ayri yaklasik
30 saniye karistirilir. B bileseninin (sertlestirici) tamami, A bileseninin (re¢ine) i¢ine bosaltilir ve homojen bir
karisim elde edilene kadar 2-3 dakika karistirilir. Karisim temiz bir kaba aktarilarak 1 dakika daha karistirilir;
ambalaj kenarlarinda ve dibinde karismamis malzeme kalmamasina dikkat edilir. Hava siiriiklenmesini en aza
indirmek icin gereginden fazla ve yiiksek devirde karistirmaktan kaginilmali; karistirma sonrasi siiriiklenen
havanin atilmasi i¢in kisa bir siire beklenmelidir.

Karisim orani agirlikca A/B: 85/15 olup kesinlikle degistirilmemelidir. Kismi karisim yapilacaksa oran tarti ile
korunmalidir. Karisima su, solvent veya tiner ilave edilmemeli, iiriin inceltilmemelidir. Biiyiik miktardaki
karisimlarda kap omri kisalir, uygulama icin vakit kalmaz.

Son Kat Uygulamasi

Hazirlanan karisim, astarlanmis yiizeye mala ile yayilip rulo uygulanir veya havasiz (airless) piiskiirtme ile toplam
250-300 mikron kuru film kalinlign verecek sekilde homojen olarak uygulanir. Késeler ve tamirler firca ile
uygulanabilir. Rulo ve fir¢a ile yapilan uygulamalarda kalinligin diizgiin dagilmasi icin Griiniin en az iki kat halinde
(kat basina yaklasik 125-150 mikron) uygulanmasi 6nerilir; ikinci kat, ilk kata dik yonde ¢ekilerek tam ortiictliik
saglanir. Katlar arasi bekleme stiresine uyulmaly, kat kabul siiresi (en ge¢ 24 saat) asilmamalidir; siire asilirsa alttaki
kat mekanik yontemlerle piriizlendirilmelidir. Renk tonu farkliligi olusmamasi i¢in ayn1 alanda ayni lot numaral
iirtin kullanilmal ve uygulama 1slak kenar korunarak kesintisiz stirdiiriilmelidir.

Kimyasal Dayanim

Asitlere dayanim

Siilfirik asit (H2S04) %10 3~2
Stlfiirik asit (H2S04) %20 3~2
Hidroklorik asit (HCI) %10 3~2
Hidroklorik asit (HCI) %20 3~2
Nitrik asit (HNO3) %10 3
Asetik asit (CHsCOOH) %10 2

Alkalilere dayanim
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Sodyum hidroksit (NaOH) %20 3

Coziicii ve digerlerine dayanim

Ksilen - 2
Etil alkol = 2
Solvent nafta - 3
Konsantre meyve surubu - Lekelenme
Matbaa miirekkepleri - Lekelenme
3 Adi gecen kimyasallara karsi ¢ok dayanikhidir.
2 Adi gecen kimyasallara karsi dayaniklidir.
1 Ad1 gecen kimyasallara kars1 dayaniksizdir.

~

iki deger arasinda egilim gésterir.

Tabloda yer almayan kimyasallarin bulundugu ortamlar icin firmamiza danisiniz. Degerler +23°C'de, 7 gtinliik kiir siiresi sonunda
laboratuvar kosullarinda elde edilmisgtir.

Sinirlamalar

Uriin, yiizey ve ortam sicaklig1 +10°C ile +30°C arasinda iken uygulanmalidir.

Yiizey sicakligy, ¢ciy (yogusma) noktasinin en az 3°C lizerinde olmalidir.

Islak, nemli veya yiikselen nem sorunu bulunan zeminlerde uygulama oncesi mutlaka teknik servise
danisiimalidir.

Beton zeminin en az 28 giin kiirlenmis, en az 25 N/mm? basing ve 1,5 N/mm? ¢cekme dayanimina sahip olmasi
gerekir.

Uriin astarsiz olarak dogrudan beton veya metal yiizeye uygulanmamalidir.

Metal yiizeylerde Sa 2% kalitesinde kumlama ve uygun epoksi astar uygulamasi zorunludur.

Uriine su, solvent veya tiner ilave edilmemeli; onaylanmamis kimyasallarla karistirilmamalidr.

Karisim hazirlandiktan sonra belirtilen kap émri icinde tiiketilmelidir; siiresi gecen karisim kullanilmamaldir.
Katlar arasi 24 saatlik siire asilirsa, yeni kat uygulanmadan 6nce ylizey zimparalanarak piiriizlendirilmelidir.
Malzeme, uygulamadan en az 24 saat dnce ortam sartlarina uyum saglamasi i¢cin uygulama alanina
getirilmelidir.

Uygulama sonrasi en az 24 saat ylizeye basilmamali; tam kiir (7 giin) tamamlanmadan agir mekanik ve kimyasal
yliklemeye maruz birakilmamalidir.

Uygulamadan sonraki 48 saat boyunca yiizeyin su ile temas1 6nlenmelidir; aksi halde yiizeyde matlasma ve
karbonatlagma goriilebilir.

Donmus, 24 saat icinde donma riski olan veya dogrudan giines ve riizgara agik alanlarda uygulamadan
kaginilmalidir; 1sitma gerekiyorsa yalnizca elektrikli sicak hava tifleyen sistemler kullanilmalidir.

Renk tonu farkliliklarini 6nlemek i¢in ayni mahalde ayni lot numaral tiriin kullanilmalidir.

Icme suyu ve dogrudan gida temasi bulunan uygulamalar icin mutlaka teknik servise danisilmalidir.

Epoksi esasl iirtinler UV etkisiyle sararma ve matlasma gosterebilir; siirekli UV'ye maruz uygulamalarda
alifatik poliliretan son kat ile korunmasi onerilir.

Aletlerin Temizlenmesi

Kullanilan tiim alet ve ekipmanlar, malzeme kiirlenmeden énce COATIX® T 9100 Epoxy Thinner ile temizlenmelidir.
Kiirlenmis malzeme yalnizca mekanik yontemlerle uzaklastirilabilir.

Depolama Kosullar1 ve Raf Omrii

Uriin ambalajlarinin kapaklar1 kapali ve etiket bilgileri tam olmahdir. Ik giren ilk ¢ikar kuralina dikkat edilerek son
kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama ortami kuru, serin ve iyi havalandirilmis olmalidir. Uriin dogrudan
glines 15181Indan ve dondan korunmalidir; A bileseninde kristallesme goriilmesi hilinde ambalaj kontrollii sekilde
+60°C ile +70°C arasinda 1sitilarak kristaller giderilebilir. Uriin, teknik emniyet bilgileri ve yasal yiikiimliiliikler
dikkate alinarak depolanmalidir. +15°Cile +25°C arasinda, rutubetsiz kapali depoda, agilmamis orijinal ambalajinda
iiretim tarihinden itibaren 12 ay raf 6mriine sahiptir.
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Giivenlik Onlemleri

Ambalaj iizerinde belirtilen zararlhlik ve énlem ifadelerine, emniyet isaret ve uyarilarma dikkat edilmelidir. Uriin ile
ilgili olarak ytriirliikkteki mevzuata (1907/2006/EC - REACH, Ek I1 ve (AB) 2020/878 sayili Tiizlik) uygun sekilde
hazirlanan Giivenlik Bilgi Formu'nda (GBF) yer alan saglik ve giivenlik bilgilerine uyulmalidir.

Uriin solvent icermez; ancak epoksi recineler ve aminli sertlestiriciler cilt ve gozde tahris ile alerjik reaksiyona yol
acabilir. Uygulama sirasinda yeterli havalandirma saglanmali; koruyucu gozliik, kimyasala dayanikh eldiven ve is
elbisesi kullanilmali, gerektiginde maske takilmaldir. Uriin gida maddeleri ile temas ettirilmemeli; uygulama
alanina yiyecek ve icecek sokulmamalidir. Uriinle dogrudan temastan kacinilmali ve buhar1 solunmamalidir; cilde
temas halinde bol su ve sabunla yikanmali, géz ile temasinda bol su ile yikanarak doktora basvurulmalidir.
Yutulmasi halinde kusturulmadan acilen doktora basvurulmalidir. Depolama ve uygulama alanlarina atesle
yaklasilmamahdir. Uriin, ¢ocuklarin ve evcil hayvanlarin ulasamayacagi yerlerde saklanmalidir. Uriin ve
ambalajinin bertarafi yiirtirliikteki yerel mevzuata uygun olarak yapilmalidir.

Sorumluluk

Sirketimiz yalnizca iiriiniin kalitesinden sorumludur. Uriiniin yazih teknik tavsiyeler kapsami disinda herhangi bir
sekilde kullanilmasi, yanlis uygulama veya uygun olmayan kosullarda kullanim dahil olmak {izere, tamamen
kullanicinin sorumlulugundadir. Daha detayl teknik bilgi icin iiriin kataloguna basvurabilir veya temsilcilerimizle
iletisime gecebilirsiniz.

Ambalaj

Abileseni 17 kg + B bileseni 3 kg = 20 kg set
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